
 

 

 

 23C0 مواد شیمیای  

(73 F0) 

60 C0 

(140 F0) 

 

 N N استالدئید 

 C N %40 استالدئید ،محلول

 - - استامید 

اسید،بخار استیک   R R 

 R N استیک اسید، یخ 

 R R %25،استیک اسید

 R N %60 ،استیک اسید

 R N %85 ،استیک اسید

 N N استیک آنهیدرید 

 N N استون 

 N N استلی   

 N N استیل کلراید 

یل   N N استیل نیتر

یل   N N اکریلونیتر

 N N اکریلیک اسید 

 R R ادیپیک اسید 

 R C الکل،آلیل 

نیل کلراید در مقابل انواع مواد شیمیایی ی جدول مقاومت پلی و  



 N N الکل،آمیل

یل  N N الکل، بت  

 R R (بوتانول – الکل، بوتیل)ان

 N N الکل، دیاستون 

 R R (الکل، اتیل)اتانول

 R R (الکل، هگزیل)هگزانول 

پروپانول-2الکل،ایزوپروپیل) ) R R 

 R R (الکل،متیل)متانول 

پروپانول -1الکل،پروپیل)  ) R R 

 R R الکل،پروپارگیل

 N N آلیل کلراید 

 R R آلوم

 R N آلومینیوم فلوراید 

 R R آمونیاک، گاز 

 N N آمونیاک، مایع 

 R R نمک های آمونیاک 

 R N به جز آمونیوم دی کرومات 

 R R %10 ،فلوراید آمونیوم

 R C %20 فلوراید آمونیوم

 N N آمیل استات 

 N N آمیل کلراید 

 N N آنیلی   

 N N آنیلی   کلروهیدرات 



هیدروکلراید آنیلی     N N 

اکوئینون   R R آنتر

 R R آنتیموی  تری کلراید 

اکوئینون سولفونیک اسید   R R آنتر

اب سلطای    C N تت  

 R R %80،آرسنیک اسید

سولفونیک اسید -آریل  R R 

 R R نمک های باریم

ات باریم   R N جز نیتر

 R R آبجو 

وب چغندر قند   R R مشر

الدئید  R N %10 ،بت  

ول  ن)بت    N N (بت  

ن سولفونیک اسید  R R %10،بت  

ن سولفونیک اسید  N N %10<بت  

وئیک اسید   R R بت  

وب سیاه کاغذ - مشر  R R 

کلر فعال   %12سفید کننده،  R R 

کلر فعال   %5سفیدکننده،   R R 

 R R بوراکس 

 R R بوریک اسید 

 R R آب نمک

 R R برمیک اسید 



 R R برم،محلول 

 N N برم، مایع 

 R R %25،برم،گاز

ن   N N برموبت  

 N N بروموتولوئن 

 R R بوتادئی   

 R R بوتان 

 R N بوتی   دیول 

 N N بوتیل استات 

 R N بوتیل استارات 

 R N بوتیل فنول 

 R R بوتیلن، مایع 

یک اسید   R N بوتت 

 R R کادمیم سیانید 

 R R نمک های کلسیم 

 N N به جز کلسیم یی سولفید 

هیپوکلریت کلسیم  ،30% R R 

 R R کلسیم هیدروکسید 

ات   R R کلسیم نیتر

 R R کلسیم اکسید 

 R R کلسیم سولفات 

 R N کافور 

وب نیشکر قند   R R مشر



 N N کربن دی سولفید 

 R R کربن دی امسید 

 R R کربن دی اکسید،محلول 

 R R کربن مونوکسید 

 R N کاربیتول 

اکلراید   R N کربن تتر

اسید کربنیک   R R 

 R R روغن کرچک 

پتاس سوزآور)پتاسیم  

 %50،(هیدروکسید 

R R 

 R R %40>(سود سوزآور)سدیم هیدروکسید

 R N سلوسلو 

 R N سلوسلو استات 

 R R هیدرات کلرال 

،رقیق   R N کلروآمی  

 R R %20،کلریک اسید

 C N کلر،گاز،خشک 

 N N کلر،گاز،مرطوب 

 N N کلر،مایع 

 R R آب کلر 

 R R %50،کلرواستیک اسید

 R N کلرواستیل کلراید 

ن   N N کلروبت  

یل کلراید   N N کلروبت  



 N N کلروفرم 

 N N کلروپیکرین 

 R N کلروسولفونیک اسید 

 R R %10،کرمیک اسید

 R R %30،کرمیک اسید

 R C %40،کرمیک اسید

 N N %50،کرمیک اسید

 R N کروم پتاسیم سولفات 

یک اسید   R R سیتر

 R R روغن نارگیل

 R R قهوه 

 R R گاز زغال سنگ کوره 

 R N استات مس 

 R R نمک های مس،محلول 

 R R روغن ذرت

بت ذرت   R R شر

 R R روغن پنبه دانه 

 N N کرئوزوت 

 N N %90،کریسول

 R R %50،کرسیلیک اسید

 N N کروتون آلدئید 

 R R روغن خام،ترش 

 R R نمک های کوپریک، محلول 



 N N سیکلوهگزان 

 N N سیکلوهگزانول 

 N N سیکلوهگزانون 

 R R مواد شوینده،محلول 

ین   R R دکستر

وس   R R دکستر

 N N دی بوتوکسی اتیل فتالات 

 R R سوخت های دیزل 

 N N دی اتیل آمی   

 R N دی اتیل اتر

 R R دی سدیم فسفات 

 R R دی گلیوکلیک اسید 

 N N 1،4-دی اکسان

آمی   دی متیل   R R 

 N N دی متیل فرمامید 

 N N دی بوتیل فتالات 

 R N دی بوتیل سباسات 

ن   N N دی کلرو بت  

 N N دی کلرواتیلن 

 N N اتر 

 N N اتیل اتر 

 N N اتیل هالید

 N N اتیلن هالید



 R R اتیلن گلیسول 

 n N اتیلن اکسید 

 R R اسیدهای چرب 

 R R نمک های آهن 

 R R روغن ماهی

 R N فلوئور،گاز خشک 

 R N فاوئور،گاز مرطوب 

 R R فلوبوریک اسید 

 R R %50،فلوئوسیلیک اسید

 R R فرمالدئید 

 R N فرمیک اسید 

 F11-F12-F113-F114 R R ،فریون

 F21-F22 N N  فریون

 R R فروکتوز 

 N N فورفورال 

 R R گالیک اسید 

 N N گاز،زغال سنگ،مصنوع 

 R R گاز،طبیعی،متان 

 C C گازولی   

 R R گلاتی   

 R R گلوکز 

 R R چسب،حیوای  

ول  ین)گلیست   R R (گلیست 



 R R گلیکولیک اسید 

 R R گلیکول 

ه انگور   R R شت 

،کاغذ  اب ستی   R R شر

 R R هپتان

 R N هگزان 

 R R هگزانول 

 R N روغن هیدرولیک

 R R %20،هیدروبرمیک اسید

 R R هیدروکلریک اسید 

 R N %30،هیدرفلوئوریک اسید

 R N %50،هیدروفلوئوریک اسید

 N N %100 ،هیدروفلوئوریک اسید

 R R هیدروفلوئوروسیلیسیک اسید 

 R R هیدروسیانیک اسید 

 R R هیدروژن 

 R R هیدروژن سیانید 

 N N هیدروژن فلوئورید 

 R R هیدروژن فسفید 

 R R %50 ،هیدروژن پراکسید

 R R %90،هیدروژن پراکسید

 R R هیدروژن سولفید،محلول 

 R R هیدروژن سولفید،خشک 



 R R هیدروکوئینون 

 R R هیدروکسیل آمی   سولفات 

 N N هیدرازین 

 R R هیپوکلروس اسید 

 N N %10،ید،محلول

 ،سوخت های جت

JP4-JP5 

C C 

 R R کروسن 

 N N کتون 

 R N کچاپ 

 R R مایع کرافت 

 R R %25،لاکتیک اسید

 R N %80،لاکتیک اسید

 R R روغن گوشت خوک 

 R R لوریک اسید 

 R R لوریل استات

 R R لوریل کلرید 

 R R نمک های شب

 R N سولفور آهک

 R R روغن لینولئیک

 R R روغن بذر کتان 

وبات   R R مشر

 R R نمک های لیتیم 



 R روغن های روان کننده 

 

R 

یم نمک های  منت    R R 

 R R مالئیک اسید 

 R R مالیک اسید 

 R R منگت   سولفات 

 R R نمکهای جیوه 

 R R جیوه 

 R R متان 

 R N متوکسی اتیل الئات 

 N N متیل استات 

 N N متیل آمی   

 N N متیل برمید 

 N N متیل کلرید 

 N N متیل کلروفرم 

 N N متیل اتیل کتون 

 N N متیل ایزوبوتیل کاربینول 

 N N متیل ایزوبوتیل کتون 

 N N متیل ایزوپروپیل کتون 

 R N متیل متاکریلات 

 R N متیل سولفات 

 R R متیل سولفوریک اسید 

 N N متیلن برمید 



 N N متیلن کلرید 

 N N متیلن یدید 

 R R شت  

 R R روغن معدی  

 R R ملاس 

 R R منوکلرواستیک اسید 

ن   N N منوکلروبت  

 N N منواتانول آمی   

 R R روغن موتور 

 R R نفتا 

 N N نفتالی   

 R R گاز طبیعی

 R N نیکل استات 

 R R نمک های نیکل 

 R R نیکوتی   

 R R نیکوتینیک اسید 

یک اسید،  تا0نیتر  40% R R 

یک اسید  R C %50،نیتر

یک اسید  R N %70 ،نیتر

یک اسید  N N %100 ،نیتر

ن  وبت    N N نیتر

وگلیشین   N N نیتر

وس اسید  R R %10،نیتر



وس اکسید، گاز   R N نیتر

وگلیکول   N N نیتر

 R R اولئیک اسید

 N N اولئوم

 R R روغن زیتون 

 R R اگزالیک اسید 

ن،گاز  ر  R R اکست 

 R R اوزون،گاز

 R R %10،پالمیتیک اسید

 R N %70،پالمیتیک اسید

 R R پارافی   

 C C پنتان 

 R N %40،پراستیک اسید

کلریک اسیدپری   ،15% R N 

 R N %70،پری کلریک اسید

 C C پری کلرواتیلن 

 R N پرفسفات 

 R N فنول 

 N N فنیل هیدرازین 

 R N فسفریک آنهیدرید 

 R R فسفریک اسید 

 R N فسفر،زرد 

 R N فسفر،قرمز 



 R N فسفرپنتواکسید 

 N N فسفر تری کلرید 

 R R مواد شیمیای  عکاسی،محلول

 C C فتالیک اسید 

 N N پیکریک اسید 

 R R محلولهای  آبکاری،فلز 

 R R پتاس 

 R N پتاسیم آمیل زانتات 

 R R نمک های پتاسیم،محلول 

 R N پتاسیم یدید 

 R R %10،پتاسیم پرمنگنات

 R N %25،پتاسیم پرمنگنات

 R R پروپان 

 N N پروپیلن دی کلرید 

 R R %25،پروپیلن گلیکول

 C C %50-25،پروپیلن گلیکول

 N N %50+،پروپیلن گلیکول

 N N پروپیلن اکسید 

یدین   N N پت 

وگالیک اسید   R N پت 

 R R حمام انعقادی ریان 

 R R سالیسیلیک اسید 

 N N سالیسیل آلدئید 



 R R سالنیک اسید،محلول 

 R R سیلیسیک اسید 

 R N روغن سیلیکون 

 R R نمک های نقره

 R R صابون ها

سدیم،محلول نمک های   R R 

 N N سدیم کلریت 

 R N سدیم کلرات 

 R N سدیم هیپوکلریت 

 R R استانیک کلرید 

 R R قلع کلرید 

 R R نشاسته 

 R R استئاریک اسید 

 N N محلول استودارد 

 R R سوکسینیک اسید 

 N N سولفامیک اسید 

 R R مایع سولفات و سولفیت 

 R R گوگرد 

 R R شکر،محلول 

اکسید،خشک سولفور دی   R R 

 R N سولفور دی اکسید،مرطوب 

 R R سولفور تری اکسید،گاز،خشک

 R N سولفور تری اکسید،مرطوب 



 R R %80 سولفوریک اسید،بالای

تا 90سولفوریک اسید،  93% R N 

تا 94سولفوریک اسید،  100% N N 

 R R سولفوروس اسید 

 R R (تانیک اسید)دارای جوهر مازو

کننده مایع برنزه    R R 

 N N قت  

 R R تارتاریک اسید 

 C C ترپینئول 

اکلرواتان   C C تتر

ااتیل   R N شب تتر

اهیدروفوران   N N تتر

الی     N N تتر

اسدیم   R R تتر

 N N تیونیل کلرید 

 R N روغن برش نخ 

اکلرید   C N تیتانیوم تتر

 N N تولوئن 

 
 

 R R رب گوجه فرنگ

ترانسفورماتور روغن   R R 

 N N تری بوتیل فسفات 

ات   R N تری بوتیل سیتر

  R تری کلرواستیک اسید 



 N N تری کلرواتیلن 

 R N تری اتانول آمی   

 R R تری اتیل آمی   

 R N تری متیل پروپان 

 R R تری سدیم فسفات 

 R R تورپنتی   

 R R اوره

 R R ادرار

 N N وازلی   

یجات   R R روغن هاس ستی 

 R R شکه 

 N N وینیل استات 

ه شده   R R آب،دیونت  

 R R آب، تقطت  شده 

 R R آب،نمک 

 N N زایلن 

 R R نمک های روی 

 

اطلاعات جدول فوق داده های ارزشمندی است برای ارزیایی دقیق مقاومت شیمیای  لوله های یی وی  

. با توجه به جدول فوق برای مثال میتوان به  اسید  سی در دو دمای مختلف در برابر انواع مود شیمیای 

الی در برابر  درجه لوله یی وی سی مقاومت ع 23درصد توجه کرد که در دمای   60)جوهر شکه(  استیک

 می کند.پس یک  60این ماده از خود نشان می دهد ولی در دمای 
 

وع به خوردگ درجه سانتر گراد شر

درصد با دمای   60کارخانه تولید شکه یا اسید استیک صنعتر باید توجه داشته باشد نباید اسید استیک 

اشد.بر اساس اطلاعات به دست درجه و بالاتر وارد سیستم فاضلایی شود که از جنس یی وی سی می ب 60

در هر دمای  آسیب جدی به لوله یی وی سی وارد   آمونیاکآمده از جدول می توان فهمید برخ  مواد مانند 

خواهد کرد در نتیجه کارخانه تولید آمونیاک در صورت داشیر  پساب حاوی آمونیاک باید از لوله ای برای 



در هر دمای  ناتوان از آسیب رسای  می  تارتاریک اسیدد  ،نباش pvcفاضلاب خود استفاده کند که از جنس 

 باشد.بنابراین بدون مشکل لوله یی وی سی برای پسایی حاوی تارتاریک اسید مناسب است. 

، مناطق   در پایان باید اظهار داشت که توجه به پروسه دفع مواد زاید و فاظلاب کارخانجات صنعتر

 
 

ان مقاومت و خوردگ سیستم های دفع این مواد،گامی هوشمندانه است برای مختلف شهری و مت  

 صنعتر پویا با حداکتر راندمان و بدون آسیب پذیری به محیط زیست .     

 


